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08016 - BARCELONA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: Proves nanopolimer 2013.

Muestras remitidas al Laboratorio Alb-8121-R

REFERENCIA

PSE 04,01

FECHA
22/03/2013

Muestras de suelos y muestras de suelos estabilizadas con nanopolimero Corpi Seal® y cemento; selladas con

nanopolimero Corpi direct®.

ENSAYOS REALIZADOS

- Resumen resultados de los N.O. 155021, 155027, 155028, 155029, 155052 i 155080

Lleida, 7 de Mayo de 2013

TECNICO DIRECTOR DEL AMBITO ICEC CONTROL CALIDAD DE OBRAS S.L.

- Laboratorio de Ensayos con Declaracion Responsable presentada en la Generalitat de
Catalunya. El alcance de actuacion incluido en la Declaracion Responsable esta inscrito en el
Registro General del C.T.E. y se puede consultar en www.gencat.cat y www.codigotecnico.org.

- Los resultados entregados en esta Acta de Resultados de Ensayos se refieren solo a la

muestra recogida o remitida al Laboratorio y a las normas de referencia de cada ensayo.

- Se prohibe la reproduccion y publicacion total o parcial de esta Acta de Resultados de

Ensayos sin el consentimiento previo de ICEC Control Calidad de Obras S.L.

J. Rota Zapata Mas informacién en www.iceccontrol.com

TECNICO DIRECTOR LABORATORIOQ

E. Guiral Solsona
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